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苏州奥美材料科技有限公司.

中国苏州高新区华山路158-30号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : PC/PMMA复合板.

SGS工作编号 :. SP21-039984 - SUZ .

型号 :. GMC3A11.

客户参考信息 :. GMC3A(a),GMC5A(a),GMC6A(a),GMC5B(a),GMC6S(a),GMC3T(a) .

其中的a代表00-99数字， 00-99代表产品的表面纹理。.

样品接收日期 :. 2021年12月24日.

测试周期 :. 2021年12月24日 - 2021年12月31日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

Jenny Lan兰柳珍.

批准签署人.

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. SHA21-281223.004 无色透明片材.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

多环芳香烃(PAHs).

测试方法 :. 参考AfPS GS 2019:01 PAK方法测试，采用 GC-MS进行分析。.

测试项目. 单位. MDL. 004.

mg/kg. 0.1. ND.苯并(a)芘 (BaP).

mg/kg. 0.1. ND.苯并(e)芘 (BeP).

mg/kg. 0.1. ND.苯并(a)蒽 (BaA).

mg/kg. 0.1. ND.苯并(b)荧蒽 (BbF).

mg/kg. 0.1. ND.苯并(j)荧蒽 (BjF).

mg/kg. 0.1. ND.苯并 (k)荧蒽 (BkF).

mg/kg. 0.1. ND.䓛 (CHR).

mg/kg. 0.1. ND.二苯并(a,h)蒽(DBA).

mg/kg. 0.1. ND.苯并(g,h,i)苝(二萘嵌苯) (BPE).

mg/kg. 0.1. ND.茚苯(1,2,3-c,d)芘 (IPY).

mg/kg. 0.1. ND.菲 (PHE).

mg/kg. 0.1. ND.芘 (PYR).

mg/kg. 0.1. ND.蒽 (ANT).

mg/kg. 0.1. ND.荧蒽 (FLT).

mg/kg. - ND.4项多环芳香烃总和[菲 (PHE),芘 (PYR),蒽 (ANT),荧蒽 (FLT)].

mg/kg. 0.1. ND.萘 (NAP).

mg/kg. - ND.15项多环芳香烃总和.
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除非另有说明，此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.
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附件 
 

PAHs 测试流程图 
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样品照片:.

SHAEC2128122326

SHA21-281223.004 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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